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矿物水化特性的参数, 而蒙脱石是水化性能最强的

粘土矿物之一, 它的很多特性, 如分散性、膨胀性、触

变性和可塑性等性能, 都是在水介质条件下特有的,

因此采用了这 2 个指标来检验钠基土的质量[15], 结

果表明, 钠基土与原土相比, 在不改变其结构的条件

下下 可





湿法工艺的通用步骤如下:

原土→矿浆搅拌→静置→( 悬浮泥浆+钠化剂

I) 搅拌→静置→( 钠化土 I+钠化剂 II) 搅拌→静置→

过滤、脱水、烘干
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